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Na podst. art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przekazuje treść 
zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla postępowania 
pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Piesienica – Nowa Wieś Rzeczna do Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych Stary Las” wraz z odpowiedzią. 
 
 
Pytanie 
Proszę o wyjaśnienie pkt 2 ppkt c SIWZ „Podstawowy zakres robót: podbudowa z gruzu 
budowlanego kruszonego 2.978,8 m2.” Czy do wykonania zamówienia można zastosować 
gruz budowlany zawierający 100 % tłucznia ceglanego? Jeśli nie, to proszę o określenie max. 
zawartości tłucznia ceglanego w gruzie budowlanym kruszonym. 
 
Odpowiedź 
Do wykonania podbudowy wymaga się użycia gruzu budowlanego - betonowego kruszonego 
o uziarnieniu 0/50 mm bez zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska. 
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Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 
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